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(54) QUY TRÌNH CHẾ TẠO CHẤT LỎNG TẢN NHIỆT CHỨA VẬT LIỆU 
GRAPHEN VÀ ỐNG NANO CÁCBON

(57)  Sáng chế đề cập đến quy trình chế tạo chất lỏng tản nhiệt có hệ số dẫn nhiệt cao chứa 
thành phần graphen và ống nano cácbon nhằm mục đích thay thế chất lỏng tản nhiệt thông 
thường. Hỗn hợp vật liệu graphen và ống nano cácbon với hệ số dẫn nhiệt cao giúp tăng 
tính dẫn nhiệt của chất lỏng tản nhiệt và nâng cao hiệu quả cho các linh kiện điện tử và các 
thiết bị công suất lớn. Quy trình chế tạo chất lỏng tản nhiệt chứa vật liệu graphen và ống 
nano cácbon bao gồm các bước: vật liệu graphen (1) được biến tính để tạo thành vật liệu 
graphen biến tính (2); vật liệu CNTs (3) được biến tính để tạo thành vật liệu CNTs biến 
tính (4); khuếch tán sơ bộ vật liệu graphen biến tính (2) vào chất lỏng nền (5) và vật liệu 
CNTs biến tính (4) vào chất lỏng nền (5) bằng thiết bị rung siêu âm hoặc máy khuấy từ với 
thời gian và nhiệt độ thích hợp để tạo thành chất lỏng chứa vật liệu graphen (6) và chất 
lỏng chứa vật liệu CNTs (7); tiến hành phân tán đều hỗn hợp chất lỏng thành chất lỏng 
chứa vật liệu graphen (6) với chất lỏng chứa vật liệu CNTs (7) bằng thiết bị rung siêu âm 
hoặc máy khuấy từ với thời gian và nhiệt độ phù hợp để tạo thành chất lỏng tản nhiệt chứa 
thành phần vật liệu graphen và ống nano cácbon (8).
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